Zestawienie wynikow bada n laboratoryjnych

Temat: Budowa nabrze za portowego w Dartowie
g Badania makroskopowe s Konsystencja g
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D-1 1,9 Nm7T//Pd/iPdH ciemnoszary w 1,23
D-1 3,4 Gy/NmT ciemnoszary w 1,59
D-1 14 Gy szara w 0,5 1,56
D-2 6,4 Gy/lT brazowa w 0,2 1,09
D-3 1,7 Nmp//Ps/IT] ciemno szara W - - 1] 99,73 1,54
D-3 6,5 GIT ciemnoszara w 0,2 11 1,13
D-3 14,5 Gy szara w 0,35 1 1,56
D-4 3,6 T//IPd czarny m - - I 119,11
D-4 6,0 Pd zap. szara n - - Il
D-4| 175 Gp+Z szara w 3/3 0,35 11 12,04
D-5 54 Gy/IT bragzowa w 0,25 1,11
D-6 5,9 Gy ciemno szara w - 0,2 I 190,09
D-6 9,5 [p/lPTt szare m nw 0,4 Il 30,81
D-6| 10,6 I1/Tlp szara m 5/5 0,7 Il 30,18
D-6| 14,5 Gy Szara w 0,4 v 57,42 1,60
D-6 | 18,7 [GIGzZ]+Z szara w 3/4 0,35 11 14,52 10,63 21,75 11,12 0,35
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D-7 50 TIGy brazowy w 1,00
D-7| 11,2 I1/TIp szary m nw 0,6 Il 28,12 16,61 33,38 16,77 0,69 1,87
D-71 14,0 Gy szarobrgzowa w - - i 67,93
D-5| 19,2 Gp+Z Szara w 2/2 0,25 1 12,72
D-8 1,2 Ps/Pr wkt.D szary nw 0
D-8 2,9 Pd/Ps/IT,D jasnobrazowy nw 0
D-8 4,8 Gy bragzowo szara w 0,25 I/ 221,84 1,10
D-8 6,0 Pr//Pd szary nw i
D-8 7,8 [Tp/PT szary m 0,4 0 23,77
D-8 9,2 [ Tp szary w/m 2/3 0,7 I 26,71
D-8| 123 Gyl/lPd szara w - 0,6 11 52,12 1,66
D-8| 14,1 Gp+Z szara w 4/4 0,4 11 36,38 11,43 2,19
D-9 52 T brazowy w - - I 296,09
D-9 8,8 [Tp/PT szary w 1/2/2 0,5 11 25,58
D-9| 11,0 Pr+Z szary n - - I
D-9| 11,5 Gy Szara w [l 1,57
D-10( 3,7 Nm//Gy czarny m - - I 84,38
D-10( 8,9 Gy jasnobrgzowa w - - Il 67,2
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D-14| 6,0 Pd Szara n - - Il
D-14( 14,2 Gp+Z Szara w 1/1 0,15 i 11,36
D-15( 4,8 Pd/IT szary n - - Il
D-16( 4,2 T//IPs wki.D czarny m - - I 321,27
D-16| 11,0 Gp+Z szarobrgzowa w 1/2/2 0,20 Il 13,85 11,09 21,13 10,04 0,27
D-17( 3,9 T/IPd czarna m - - I 114,15
D-18| 6,0 Gp+Z Szara w 2/3 0,30 [l 15,38
D-19] 473 Po szara n - - 11
D-19| 11,7 Gp+Z Szara w 0/1 0,10 1l 12,07 11,42 19,28 7,86 0,08
D-21( 111 G Szara w 2/3 0,25 i 17,07 14,05 26,02 11,97 0,25
D-21| 145 Gp+Z Szara w 1/1 0,15 [l 12,04 11,11 18,17 7,06 0,13
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